
(BR), li 05.05.2020  
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
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



 











  

Classificazione CL 90 S PL UNI EN 459-1

Stabilità Stabile UNI EN 459-2

Contenuto di MgO 0,3% UNI EN 459-2

Contenuto di CaO + MgO 95,1% UNI EN 459-2

Contenuto di CO2 3,0% UNI EN 459-2

Contenuto di SO3 0,1% UNI EN 459-2



Contenuto di calce libera 94,7% UNI EN 459-2

Contenuto di acqua libera 55,7% UNI EN 459-2

 
 


